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מוצרים מעוצבים לבידוד             : צמר מינרלי לבידוד תרמי
  מתקנים תעשייתייםתרמי של 

 
Mineral wool for thermal insulation: Formed products for thermal insulation of                

industrial installations 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 מסמך זה הוא הצעה בלבד
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  :בהרכב זה,  צמר מינרלי– 70601מומחים התקן זה הוכן על ידי ועדת 

  שמוליק שגב, שוקי כהן, אמיר כהן, אביהו הראל, )ר"יו( הופמן אמילו, ריכרדו גורה, רומי גולעד

  

  :בהרכב זה,  מוצרים פולימריים נקבוביים וחומרי בידוד– 706דה הטכנית תקן זה אושר על ידי הווע

  ירי דגן, ויקטור גוטקין  -   איגוד התעשייה הקיבוצית

  אבישי תמיר  -   איגוד יצרני הפלסטיקה והגומי

  הלנה הלפרן  -   המועצה הישראלית לצרכנות

  שמוליק שגב  -   התאחדות התעשיינים בישראל

  רם בלומנפלדיו  -   חברת החשמל לישראל

  לב- מרים הר  -   תעשייהה אגף –מכון התקנים הישראלי

  )ר"יו(אנה דותן   -   מרכז הפלסטיקה והגומי בישראל

  ליאו רובינס  -   משרד הבינוי והשיכון

  דן אהרוני  -   רשות ההסתדרות לצרכנות

  

  .דוד פרופטה, שמעון בן אורן, יוסי אליידי: כמו כן תרמו להכנת התקן

  . את עבודת הכנת התקןהזכאיילה תמרי רי
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  הודעה על רוויזיה          הודעה על מידת התאמת התקן הישראלי לתקנים או למסמכים זרים

  ,2 חלק 751י "ת, תקן זה                           , ינים בוהמצוהלאומיים למעט השינויים והתוספות , זהתקן 
  2010... מ 1 חלק 751י " הישראלי תוהתקן                            EN 14303: November 2009האירופי זהה לתקן 

  באים במקום                                                                                          
  1993 מדצמבר 751י "התקן הישראלי ת                                                                                          

  

  :מילות מפתח
  .בדיקות, גלילים, אריחים, לוחות מלבניים, צמר מינרלי, בניינים, חומרי בנייה, בידוד תרמי, חומרים לבידוד תרמי

Descriptors: 
thermal insulating materials, thermal insulation, construction materials, buildings, mineral wool, boards, 
slabs, rolls, testing. 

  

  עדכניות התקן
  .כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה, ולפחות אחת לחמש שנים, התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן

  .המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו
  .יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן, מות כגיליון תיקוןמסמך המתפרסם ברשו

  

   התקןתוקף
  .תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות

  נכנסים לתוקף) במלואם או בחלקם(תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי . יש לבדוק אם המסמך רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים
  .אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף, מפרסום ההודעה ברשומות יום 60

  

  סימון בתו תקן
  ,המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו, כל המייצר מוצר

  :לסמנו בתו תקן, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, רשאי

  

 זכויות יוצרים
  .ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי, תקן זה או קטעים ממנו, ואבכל אמצעי שה, להעתיק או לפרסם,  אין לצלם©

   

  
  
  
  
  

The national standard SI 751-2: … 2010  is an implementation of EN 14303: November 2009 with 
modifications and is reproduced with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels. 
All exploitation rights of the European Standards in any form and by any means are reserved 
world-wide to CEN and its National Members, and no reproduction may be undertaken without 
expressed permission in writing by CEN through the Standards Institution of Israel. 
 
 

 



  )2010 (2 חלק 751י "טיוטה לת
 

1 

   לתקן הישראליהקדמה

שאושר כתקן ישראלי בשינויים , 2009  מנובמברEN 14303תקן ישראלי זה הוא התקן האירופי 

  .ובתוספות לאומיים

  :רכיבים אלה, בסדר המפורט להלן, התקן כולל

  )בעברית(תרגום סעיף חלות התקן  - 

  )בעברית( לסעיפי התקן האירופי  פירוט השינויים והתוספות הלאומיים- 

  )באנגלית( תרגום חלקו העברי של התקן - 

  )כלשונו( התקן האירופי - 

  .בית- הערות לתקן הישראלי מובאות כהערות שוליים ומצוינות באותיות האלף

  .על צמר מינרלי לבידוד תרמי של בניינים ומתקנים תעשייתייםהחלים תקן זה הוא חלק מסדרת תקנים 

  :חלקי הסדרה הם אלה

  מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של בניינים: ינרלי לבידוד תרמי צמר מ– 1 חלק 751י "ת

  מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של מתקנים תעשייתיים:  צמר מינרלי לבידוד תרמי– 2 חלק 751י "ת

ולפיכך , 2009 מנובמבר EN 14303 הוא אימוץ של התקן האירופי 751י "חלק זה של סדרת התקנים ת

  .1993 מדצמבר 751י "אלי המקורי תהוא שונה מהותית מהתקן הישר

 לבין חלק 1993 מדצמבר 751י "לנוחות המשתמש מובאים להלן עיקר השינויים שבין התקן הישראלי ת

  .751י "זה של סדרת התקנים ת

 751י "יש לעיין בנוסח המלא של התקן השיראלי ת, לשם השוואה מדוקדקת של השינויים במלואם

  .751י "דרת התקנים ת ושל חלק זה של ס1993מדצמבר 

, ים ומתקנים תעשייתיים בלבד לבידוד תרמי של ציוד בבניינחלק זה של סדרת התקנים מתייחס - 

בתקן מוצרים לבידוד תרמי של בניינים נידונים ( על מוצרים המיועדים לבידוד של בניינים ואינו חל

 ;)1 חלק 751י "תהישראלי 

'  צº800עד '  צº0תרמי בתחום טמפרטורות הפעולה  במוצרים לבידוד חלק זה של סדרת התקנים דן - 

 ;בקירוב

 ; במספר רב יותר של מוצרים מעוצביםחלק זה של סדרת התקנים דן - 

שונות עבור ה את המוליכות התרמית הסגולית על סמך מדידות התקנים קובע, חלק זה של סדרת - 

 ;מוצרים גלילייםומוצרים שטוחים 

 ;נדרשת יציבות המידות ,בחלק זה של סדרת התקנים - 

 ;)durability(נדרשת קיימות  ,בחלק זה של סדרת התקנים - 

, והסטייה המותרת קטנה,  בפסקל מהווה בסיס למיון המוצריםהעומס ,בחלק זה של סדרת התקנים - 

 ;1993 מדצמבר 751י "הישראלי תמהסטייה הכללית המותרת על פי התקן , בדרך כלל

 ;ר בלבד"ג למ" ק1.0מותרת ספיגת מים מרבית של , חלק זה של סדרת התקניםעל פי  - 

פּוּעַ של אדי מים נמדדת בנפרד עבור מוצרים שטוחים , חלק זה של סדרת התקניםעל פי  -  עְ   עמידות לפִּ

  ;גלילייםומוצרים   

ונדרש שהערכים ,  לפי תקנים מוגדרים מחושבתהבליעה האקוסטית ,בחלק זה של סדרת התקנים - 

  ;ית לא יהיו נמוכים מהמוצהרשל מקדמי הבליעה האקוסט

 תחום קטן יותר עבור הסטייה בחומרים המסיסים במים וקובע חלק זה של סדרת התקנים דן   - 

  ; המוצהרpH- המותרת מערך ה
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 ; בלבד1%היה תתכולת החומר האורגני ש נדרש ,בחלק זה של סדרת התקנים   - 

 ;בפליטת ריחחלק זה של סדרת התקנים אינו דן    - 

 ;בתכולת גרעינים גדוליםתקנים אינו דן חלק זה של סדרת ה   - 

בהתאם לדירקטיבה , נדרש ציון החומרים המסוכנים הנפלטים, בחלק זה של סדרת התקנים   - 

  .האירופית למוצרי בנייה

  

  ) של התקן האירופי1תרגום סעיף (חלות התקן 

בבניינים ומתקנים ל ציוד ש המשמשים לבידוד תרמי רישות למוצרי צמר מינרלי מעוצביםתקן זה קובע את הד

  .בקירוב'  צº800עד '  צº0תעשייתיים בתחום טמפרטורות הפעולה 

פּוּעַ של אדי ,   בטמפרטורת פעולה הנמוכה מהטמפרטורה האופפתהערה עְ עשויים להידרש אמצעים מיוחדים למניעת פִּ

לערוך בדיקות מיוחדות לגבי מומלץ ', צ) - º)50 - בטמפרטורת פעולה הנמוכה מ. מים והצטברות מים עקב זרימת האוויר

  .יש לפעול על פי המלצות היצרן, בכל המקרים). חמצן) liquefaction (לוּכגון ניזּ(התאמת המוצרים ליישום המיועד 

לוחות , )rolls(בצורת גלילים , או בלעדיהם) coatings(או ציפויים ) facings(המוצרים מיוצרים עם מעטים 

 מזרנים מתופרים, )felts(מחצלות באריזה רופפת , )א()mats(מחצלות , )slabs(אריחים , )boards(מלבניים 

)quilts( ,ל יִ  מחצלות מחומרים סיביים באריגה מחוזקת               ,)ב()wired mats( מחצלות במעטה רשת תַּ

)lamella mats( , יחידות בעלות חתך צִדי משופע)bevelled lags (בעתי מפולח                   ויחידות גליליות בעלות פתח ט

)pipe sections.(  

לסימון ולזיהוי באמצעות תוויות , להערכת תואמות, וכולל נהלים לבדיקה, תקן זה מתאר מאפייני מוצר

)labelling.(  

טרומיים ) panels(המוצרים שתקן זה חל עליהם משמשים גם במערכות טרומיות לבידוד תרמי ובסְפינים 

  .ועי המערכות שמוצרים אלה משולבים בהן אינם נידונים בתקן זהביצ; מְרוּכָּבים

תקן זה אינו קובע את הרמה הנדרשת של תכונה נתונה שמוצר אמור להשיג לצורך הוכחת התאמה לייעוד 

  .הרמות הנדרשות עבור יישום מסוים מוגדרות בתקנות ובהצעות להשתתפות במכרזים. ביישום מסוים

  .אינם נידונים בתקן זה'  צº10 - ב ) קלווין×מטר ( וָט ל0.065- ית מוצהרת הגדולה ממוצרים בעלי מוליכות תרמ

או ) blowing(בנישוּב ) in-situ insulation products(תקן זה אינו חל על מוצרי בידוד המעוצבים באתר 

  .או על מוצרים המיועדים לבידוד מבנה הבניין) pouring(במזיגה 

בידוד אקוסטי מפני קול ישיר נישא באוויר ואינדקס העברת קול :  זה אינו דן בהיבטים אקוסטיים אלהתקן

  .הולם

  

  

  

  

  

  

  

  
  .מזרנים: בלשון אנשי המקצוע מקובל )א(
  .מזרני רשת: בלשון אנשי המקצוע מקובל  )ב(
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  פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן האירופי

  

2.  Normative reference 
  :כמפורט להלןהסעיף חל בשינויים 

חלים תקנים , לאומיים המאוזכרים בתקן והמצוינים בסעיף זה- במקום חלק מהתקנים האירופיים והבין

  :ישראליים כמפורט להלן

התקן הישראלי שחל   התקן הזר המאוזכר

  במקומו

  הערות

EN 13501-1:2007 תגובות – 755י "ת 

בשרפה של חומרי בנייה 

  בדיקה וסיווג שיטות –

  התקן הישראלי הוא תקן מקורי

EN 13823     

EN 15715:2009 על חלקיו 921י "ת – 

תגובות בשרפה של 

  חומרי בנייה

  סדרת התקנים הישראליים 

   היא סדרה מקורית921י "ת

EN ISO 1182     

EN ISO 1716     

EN ISO 11925-2     

  

  

4. Requirements  

  :כמפורט להלן הסעיף חל בשינוי  

4.2.4.  Reaction to fire of the product as placed on the market  

  :ובמקומו יחול, הסעיף על כותרתו אינו חל    

  תגובה בשרפה .4.2.4

  בדיקת התגובה בשרפה   .4.2.4.1

  .755י "בדיקת התגובה בשרפה תיערך על פי התקן הישראלי ת  

  סיווג המוצר על פי תגובתו בשרפה   .4.2.4.2

למעט סיווג של מוצרים , 755י "ע בהתאם לתקן הישראלי תסיווג המוצר על פי תגובתו בשרפה ייקב

ובלבד , שייקבע על פי המוצהר בסימון שעל התווית המוצמדת למוצר, בעלי מעטה או ציפוי מתכתי

  .בהתאם לייעוד המוצר,  על חלקיו921י "שהמוצר עומד בדרישות התקן הישראלי ת

  

8. Marking and labelling  

  :לןכמפורט לההסעיף חל בשינוי   

  :ובמקומו יחול, אינו חל" reaction to fire class"הפריט 

  .755י "סיווג המוצר על פי תגובתו בשרפה בהתאם לתקן הישראלי ת 

  




